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1．下列有关化学电源的说法中正确的是
A．化学电源只能将化学能转化为电能
B．燃料电池能将全部化学能转化为电能
C．二次电池又叫蓄电池，它放电后可再充电使活性物获得再生
D．一次电池包括干电池和蓄电池



2．日常所用干电池的电极分别为石墨棒(上面有铜帽)和锌筒，以糊状和做电解质(其中加入)，则下列结论不正确的是
A．干电池内发生的是氧化还原反应
B．锌为负极，石墨为正极
C．工作时，电子由石墨极经过外电路流向锌极
D．长时间连续使用时，内装糊状物可能流出，腐蚀用电器
3．碱性锌锰电池以氢氧化钾溶液为电解质溶液，电池总反应为Zn+2MnO2+2H2O=Zn(OH)2+2MnOOH。下列说法错误的是
A．电池工作时，锌失去电子
B．电池正极的电极反应为2MnO2+2H2O+2e-=2MnOOH+2OH-
C．电池工作时，电子由正极通过外电路流向负极
D．外电路中每通过0.2 mol电子，锌的质量理论上减少6.5 g
4．镁—次氯酸盐燃料电池的工作原理如图所示，该电池的总反应为Mg+ClO-+H2O=Mg(OH)2+Cl-。下列有关说法正确的是
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A．该燃料电池中镁作负极，发生还原反应
B．该电池工作时，正极a附近的pH将不断增大
C．负极的电极反应式为ClO-+2e-+H2O=Cl-+2OH-
D．b电极发生还原反应，电路中每转移0.1mol电子，理论上生成0.1molCl-
5．下列说法正确的是
A．锌锰电池和碱性锌锰电池的正极材料均是锌
B．锌锰电池中电解质主要是NH4Cl，而碱性锌锰电池中的电解质主要是KOH
C．碱性锌锰电池不如锌锰电池的寿命长
D．干电池放电之后还可再充电
6．氢氧燃料电池已用于航天飞机．以30%KOH溶液为电解质的这种电池在使用时的反应如下，总反应为：2H2+O2═2H2O。某极反应：2H2+4OH--4e-═4H2O。下列说法不正确的是
A．氢气通入负极，氧气通入正极
B．氢氧燃料电池将氢气和氧气燃烧产生的热能全部转化为电能
C．供电时的正极反应为O2+2H2O+4e-═4OH-
D．产物为无污染的水，属于环境友好电池
7．铅蓄电池放电时发生的化学反应：PbO2+Pb+2H2SO4=2PbSO4+2H2O，其电极材料分别是PbO2和Pb，电解质为H2SO4溶液，下列说法不正确的是
A．电池工作过程中，H2SO4溶液浓度降低
B．电池工作过程中，电解质溶液中H+向正极移动
C．每当有2mol电子通过电路时，负极材料增重96g
D．正极发生反应为：PbO2+4H++2e-=Pb2++2H2O
8．化学电源在日常生活和高科技领域中都有广泛应用。下列说法不正确的是
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A．甲：溶液中Zn2+向Cu电极方向移动，外电路电流由Cu流向Zn
B．乙：正极的电极反应式为Ag2O＋2e-＋H2O＝2Ag＋2OH-
C．丙：锌筒作负极，发生氧化反应，锌筒会变薄
D．丁：为了增强电解质溶液的导电能力，通常使用98%的硫酸
9．银锌电池广泛用作各种电子仪器的电源，其电极分别为Ag2O和Zn，电解质溶液为KOH溶液，总反应式为Ag2O+Zn+H2O=2Ag+Zn(OH)2，下列说法中不正确的是
A．原电池放电时，负极上发生反应的物质是Zn
B．正极发生的反应是Ag2O+2e−+H2O=2Ag+2OH-
C．工作时，负极区溶液c(OH-)减小
D．溶液中OH-向正极移动，K+、H+向负极移动
10．碱性锌锰电池以氢氧化钾溶液为电解质溶液，其结构示意图如图所示，电池总反应式为：Zn + 2MnO2 + 2H2O=Zn(OH)2 + 2MnOOH。下列说法中不正确的是
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A．电池工作时，电子转移方向是由Zn经外电路流向MnO2
B．电池正极反应式为2MnO2 + 2H2O + 2e－=2MnOOH + 2OH－
C．电池工作时，KOH不参与反应，没有发挥作用
D．电池工作时，Zn发生氧化反应，MnO2发生还原反应
11．下列有关电池的说法不正确的是
A．电池是将化学能转化为电能的装置
B．化学电源的反应基础是氧化还原反应
C．手机上用的锂离子电池属于二次电池
D．电池到达寿命无法使用时可随意丢弃
12．(1)如图为氢氧燃料电池的构造示意图，根据电子运动方向，可知氧气从        口通入(填“a”或“b”)，X极为电池的      (填“正”或“负”)极。
[image: @@@051b65f225544553a855304618c17181]
(2)某种氢氧燃料电池是用固体金属氧化物陶瓷作电解质，两极上发生的电极反应分别为
A极：2H2＋2O2－－4e－=2H2O
B极：O2＋4e－=2O2－
则A极是电池的         极；电子从该极          (填“流入”或“流出”)。 
(3)微型纽扣电池在现代生活中有广泛应用，有一种银锌电池，其电极分别是Ag2O和Zn，电解质溶液为KOH溶液，电极反应为：
Zn＋2OH－－2e－=ZnO＋H2O
Ag2O＋H2O＋2e－=2Ag＋2OH－
总反应为Ag2O＋Zn=ZnO＋2Ag
①Zn是         极，Ag2O发生          反应。
②电子由        极流向        极(填“Zn”或“Ag2O”)，当电路通过1 mol电子时，负极消耗物质的质量是        g。
③在使用过程中，电解质溶液中KOH的物质的量          (填“增大”“减小”或“不变”)。
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