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1．原电池的定义：                                            
2．原电池的组成条件
分析：结合“Cu-Zn原电池示意图”，归纳出原电池的组成条件。
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练习1：判断下列装置能否形成原电池。
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3．原电池的原理
分析：结合“Cu-Zn原电池示意图”，完成原电池原理的相关表格。
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思考1：下面两个装置有什么不同？
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4．电极反应式的书写
练习2：写出铜、铁作电极，硫酸铜溶液为电解质溶液的原电池的电极反应式及总反应式。
5．原电池的设计
练习3：将 Zn+Cu2+ = Zn2++Cu设计成原电池，指出正、负极的电极材料及电解质溶液。
课后练习：
1．有A、B、C、D四种金属片，进行如下实验：①A、B用导线相连后，同时浸入稀硫酸中，A为负极；②C、D用导线相连后，同时浸入稀硫酸中，电流由D→导线→C；③A、C相连后，同时浸入稀硫酸中，C极产生大量气泡；④B、D相连后，同时浸入稀硫酸中，D极发生氧化反应，据此，判断四种金属的活动性顺序是（  ）
A．A>B>C>D      B．C>A>B>D     C．A>C>D>B     D．B>D>C>A

2． 100mL浓度为2 mol·L-1的盐酸跟过量的锌片反应，为加快反应速率，又不影响生成氢气的总量，可采用的方法是 （  ）
A．加入适量的6mol·L-1的盐酸      B．加入数滴氯化铜溶液 

C．加入适量蒸馏水                 D．加入适量的氯化钠溶液
3．钢铁在潮湿的空气中会被腐蚀，发生的原电池反应为：2Fe＋2H2O＋O2 = 2Fe2＋＋4OH－。以下说法正确的是  (     )

A．负极发生的反应为：Fe－2e－ = Fe2＋    B．正极发生的反应为：2H2O＋O2＋2e－ = 4OH－
C．原电池是将电能转变为化学能的装置   D．钢柱在水下部分比在空气与水交界处更易腐蚀
[image: image4.bmp]4．依据氧化还原反应：2Ag＋(aq)＋Cu(s) = Cu2＋(aq)＋2Ag(s)设计的原电池如图所示。 请回答下列问题：
(1)电极X的材料是________；电解质溶液Y是___________；
(2)银电极为电池的________极，发生的电极反应为 ______________________________；X电极上发生的电极反应为__________________  __________；
(3)外电路中的电子是从_______电极流向________电极。
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