


[bookmark: _GoBack][bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4][image: ]3-2-1金属材料    
【单项选择题】
(  )1．(苏教版)下列物质中，不属于合金的是       
A．硬铝               B．黄铜                C．钢铁                D．铁锈                 
(  )2．(苏教版)下列金属材料中，最适合用于制造飞机部件的是      
A．镁铝合金           C．铜合金               B．不锈钢             D．铅锡合金        
(  )3．(苏教版)下列物质中，属于纯金属的是           
A．水银               C．生铁                 B．钢                 D．保险丝        
(  )4．(苏教版)生铁的熔点是1100～1200 ℃，纯铁的熔点可能是          
A．1055 ℃            C．1100 ℃              B．1200 ℃            D．高于1200 ℃        
(  )5．(人教版)下列关于合金的说法中，正确的       
A．合金的熔点一定比各成分金属的低             B．在我国使用最早的合金是钢           
C．生铁的含碳量0.03%～2%                     D．稀土金属可以用于生产合金                 
6．(人教版)目前用量最大、用途最广的合金是_______，根据其化学成分，可分为_______和_______两大类。  
不锈钢在空气中比较稳定，不易生锈，有很强的抗腐蚀能力，其合金元素主要是_____________________。   
7．(苏教版)合金是生活中常见的材料。某合金具有密度小、强度高的优良性能，常用于制造门窗框架。       
该合金中含量最高的金属为________(填元素符号)。       

【不定项选择题】
(  )8．(苏教版)下列有关金属的说法中，正确的是      
A．生铁是合金，钢是纯金属        
B．纯金属与其合金相比，一般具有更低的熔点    
C．储氢合金是一类能够大量吸收H2，并与H2结合成金属氢化物的材料。  
D．稀土元素主要是镧系元素，在合金中加入适量稀土金属，能大大改善合金的性能          
(  )9．(苏教版)下列有关金属的应用与相应性质不对应的是       

	序号
	金属
	应用
	相应性质

	A
	铝
	包装用的铝箔
	延展性好，易被空气中的O2氧化，表面形成致密的氧化膜

	B
	镁
	镁合金做汽车部件
	密度小，表面强化后耐磨耐、腐蚀

	C
	钨
	白炽灯灯丝
	熔点高，导电性好

	D
	锌
	锌锰干电池
	还原性强，导电性好



10．(苏教版)考古出土的吴王夫差剑为春秋末期制造的青铜剑，历经2500余年，剑的表面虽有一层蓝色薄
锈，但仍寒光逼人，剑刃锋利。查阅资料回答下列问题：
(1)青铜是一种金属材料，该合金的主要成分是(填元素符号)_______。
(2)从上述信息可以看出，青铜具有的性质有_____________(填字母)。
A．强度高     B．可塑性好      C．耐腐蚀      D．易加工      
(3)青铜剑表面的蓝色薄锈，其主要成分为碱式碳酸铜[Cu2(OH)2CO3]，这层蓝色薄锈形成的可能原因是
什么？_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________。
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1．D    解析：铁锈的主要成分是氧化铁，属于铁的化合物，不属于合金，故选D；   
氯气和铁反应生成氯化铁，2Fe＋3Cl22FeCl3，故B符合题意；  
铁和硫酸铜反应生成铜和硫酸亚铁，Fe＋CuSO4＝Cu＋FeSO4，故C不符合题意；
稀盐酸和铁反应生成氯化亚铁和氢气，Fe＋2HCl＝FeCl2＋H2↑，故D不符合题意。
2．A    解析：镁铝合金密度较小，符合制造飞机部件密度校、硬度大、耐腐蚀的特点，A正确；
铜合金中铜属于重金属，密度较大，且容易生成铜绿，不符合飞机部件的要求，B错误；
不锈钢属于铁合金，密度较大，且易形成电化学腐蚀，不符合飞机部件的要求，C错误；
铅锡合金中铅属于重金属，密度较大，不符合题意制造飞机部件的要求，D错误。  
3．A    解析：水银是金属汞的纯净物，不属于合金，故A符合题意。
4．D    解析：合金一般具有熔点比各成分金属低，硬度比各成分金属高的特点，故应选D。
5．D    解析：合金的熔点一般比各成分金属低，但汞与其它金属形成合金时，合金的熔点大于汞，A错误；
我国使用最早的合金是青铜，B错误；生铁的含碳量为2%～4%，故C错误；
稀土金属可以用于生产合金，能够提高合金的性能，故D正确。
6．钢    碳素钢    合金钢    铬和镍     
7．Al    解析：铝中加入镁、铜、锌等金属形成合金，具有密度小、强度高的优良性能常用于制造门窗框架。 
8．CD   解析：生铁和钢均是铁合金，故A错误；合金的熔点一般比各成分金属低，故B错误；
C项、D项的说法都是正确的。
9．C    解析：铝用作包装用的铝箱是因为其延展性好，被氧气氧化后生成致密的氧化膜，故A不符合题意；
镁合金用作汽车部件，因为其密度小，表面强化后耐磨耐、腐蚀，故B不符合题意；
钨丝用作白炽灯灯丝因为其熔点高，电阻大，化学性质稳定，不是因为导电性好，C符合题意；
锌用作锌锰干电池原料，因为锌的还原性强，金属性活泼，导电性好，故D不符合题意。
10．(1)Cu、Sn    
(2)AC    
(3)铜与空气中的氧气、二氧化碳和水等物质发生反应：2Cu＋H2O＋O2＋CO2＝Cu2(OH)2CO3。     
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