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【单项选择题】
(  )1．(人教版)铝合金常用于制造门窗框架。下列关于金属铝的说法中，正确的是       
A．铝的化学性质不活泼                         
B．铝不与酸、碱反应           
C．常温下铝不与氧气反应                       
D．铝表面容易生成一层致密的氧化铝保护膜                 
2．(人教版) Al2O3既可以与_____反应，又可以与_____反应，它是______氧化物。写出相应的方程式：  

______________________________________________________________________________________        
3．(苏教版)在两支洁净的试管中分别加入2～3 mL 2 mol·L－1 AlCl3溶液，逐滴加入6 mol·L－1氨水，
生成白色胶状物质，反应的离子方程式为_______________________________________________。
继续滴加氨水直到不再产生沉淀为止，即制得Al(OH)3沉淀。然后向试管①中滴加6.0 mol·L－1盐酸，
向试管②中滴加6.0 mol·L－1 NaOH溶液。边滴加边振荡，记录你观察到的现象，并写出反应的离子
方程式：    
①______________________________________________________________________________________            

②______________________________________________________________________________________      

能否用AlCl3溶液和NaOH溶液制备Al(OH)3沉淀？___________________________________________   

________________________________________________________________________________________。        

【不定项选择题】
(  )4．(苏教版)下列反应中，可通过置换反应得到铁的是    
A．氯化铁溶液中加入铜片                          
B．铝粉末和氧化铁粉末混合并加热至高温反应               
C．一氧化碳通过炽热的氧化铁                      
D．氯化铁溶液中加入少量锌粉      
5．(人教版)向一个铝质易拉罐中充满CO2，然后往罐中注入足量的浓NaOH溶液，立即用胶布封严罐口。
一会儿听到罐内发出“咔、咔”的响声，且易拉罐变瘪；再过一会儿易拉罐又鼓起来恢复原样。

(1)易拉罐变瘪的原因是____________________________________________________________________，

反应的离子方程式为____________________________________________________________________。

(2)易拉罐又鼓起来的原因是________________________________________________________________，
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描述已自动生成]反应的离子方程式为____________________________________________________________________。

6．(人教版)家庭的厨卫管道内常因留有油脂、毛发、菜渣、纸棉纤维等而造成堵塞，
尤其是在冬季厨卫管道更容易发生堵塞，原因是油脂在低温下发生凝结。此时可
以用一种固体管道疏通剂疏通。这种固体管道疏通剂的主要成分有NaOH和铝粉，
请解释其疏通原理。____________________________________________________
______________________________________________________________________。
______________________________________________________________________。
堂堂清3-2-2铝及其重要化合物    
1．D    解析：铝是活泼性金属，化学性质活泼，A错误；铝能与强酸反应2Al＋6H＋＝2Al3＋＋3H2↑，
也能与强碱反应2Al＋2OH－＋6H2O＝2[Al(OH)4]－＋3H2↑，故B错误；铝是活泼金属，
铝表面能被氧气氧化生成一层致密氧化薄膜，能够阻碍内部铝被氧化，故C错误，D正确。
2．强酸    强碱    两性      Al2O3＋6HCl＝2AlCl3＋3H2O    Al2O3＋2NaOH＋3H2O＝2Na[Al(OH)4]    
3．Al3＋＋3NH3·H2O＝Al(OH)3↓＋3NH    
①沉淀溶解：Al(OH)3＋3H＋＝Al3＋＋＋3H2O               ②沉淀溶解：Al(OH)3＋OH－＝[Al(OH)4]－    
不建议使用AlCl3溶液和NaOH溶液来制备Al(OH)3沉淀，因为难以控制NaOH的用量。当NaOH溶液
稍微过量，生成Al(OH)3沉淀又会快速溶解：Al(OH)3＋OH－＝[Al(OH)4]－。  
4．B    解析：铜浸入氯化铁溶液中发生反应2FeCl3＋Cu＝CuCl2＋2FeCl2，不是置换反应，A错误；
铝热反应Fe2O3＋2AlAl2O3＋2Fe，属于置换反应，B正确；
高炉炼铁反应Fe2O3＋3CO2Fe＋3CO2，不属于置换反应，C错误；
氯化铁溶液中加入少量锌粉发生反应2FeCl3＋Zn＝ZnCl2＋2FeCl2，不是置换反应，D错误。
5．(1) NaOH溶液与CO2气体发生反应，导致易拉罐内压强变小   CO2＋2OH－＝CO＋H2O    
(2) Al与NaOH溶液反应产生H2，易拉罐内压强又变大        2Al＋2OH－＋6H2O＝2[Al(OH)4]－＋3H2↑  
6．铝粉与NaOH溶液反应2Al＋2NaOH＋6H2O＝2Na[Al(OH)4]＋3H2↑，产生大量气体与热量，产生气压，
突破堵塞。同时NaOH具有一定的腐蚀性，能分解、溶解油脂、头发、菜叶剩饭、厨房垃圾等堵塞物，
从而疏通管道。 
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