


第五章第一节第1课时加成聚合反应
作业设计
一、单选题
1．在2020年抗击新型冠状病毒肺炎的战役中，口罩已成为每个人必备之品。熔喷布俗称口罩的“心脏”，它是一种以高熔融指数的聚丙烯(PP)为材料，由许多纵横交错的纤维以随机方向层叠而成的膜。其中有关聚丙烯的认识正确的是
A．聚丙烯纤维属于有机高分子材料，是纯净物
B．聚丙烯的链节为—CH2—CH2—CH2—
C．聚丙烯的单体可以通过石油裂解获取
D．聚丙烯能与溴水发生加成反应而使溴水褪色
2．下列叙述正确的是
A．聚丙烯能使酸性高锰酸钾溶液褪色
B．合成高分子的基本方法包括加成聚合反应与缩合聚合反应
C．聚乙烯有固定的熔点

D．高分子化合物的特点之一是组成元素简单、结构复杂、相对分子质量大(通常在以上)
3．舱外航天服是航天员的“飞天战袍”，也是执行出舱活动的“护身铠甲”。它像一个人形飞船，充上一定的压力后，可保护航天员的生命安全，抵御外太空的高低温、强辐射等。
[image: @@@43b306f3-a064-463e-8517-6028fa6a1446]
下列有关航天服涉及的材料中，不属于高分子材料的是
A．保护层——聚四氟乙烯	B．保暖层——羊毛
C．液冷服——聚氯乙烯	D．躯干部位——玻璃纤维
4．下列不属于高分子化合物的是
A．聚乙烯	B．油脂	C．纤维素	D．蛋白质
5．下列为人体提供能量的营养物质或调味品中，属于有机高分子的是
A．油脂	B．味精(谷氨酸钠)	C．蛋白质	D．葡萄糖
6．下列叙述不正确的是
A．高分子材料能以石油、煤等化石燃料为原料进行生产
B．聚丙烯的分子中含有碳碳双键
C．橡胶硫化过程中发生了化学变化
D．塑料、合成纤维、合成橡胶、黏合剂、涂料等都属于常见的合成有机高分子材料
7．科学佩戴口罩对防控新冠病毒疫情有重要作用，生产一次性医用口罩的主要原料为聚丙烯。下列说法正确的是

A．聚丙烯结构简式为
B．由丙烯合成聚丙烯的反应类型为缩聚反应
C．聚丙烯能使溴水因反应褪色
[bookmark: _GoBack]D．聚丙烯在自然环境中不容易降解
二、填空题
8．聚异丁烯是一种性能优异的功能高分子材料。反应方程式如下：
[image: @@@88107b14-7f7c-4743-902b-9e0332567171]
测得成品平均相对分子质量为2.8×106，平均聚合度为       。
9．腈纶又名“人造羊毛”，其结构简式为[image: @@@bc196544-101a-424f-bf14-e6640c745c52]，按要求回答问题。
(1)“人造羊毛”的链节为   ，单体为  。
(2)实验测得“人造羊毛”的相对分子质量(平均值)为32800，则该高聚物的聚合度n为  。
(3)工业上以乙炔和HCN为原料合成腈纶，合成路线如图：


CH≡CHCH2=CH—CN[image: @@@c0ad5fe8-3e28-4453-9820-01507d59ea32]
写出有关的化学方程式并注明反应类型：①   、   。②   、   。

参考答案：
1．C
【详解】A．聚合物均为混合物，故A错误；
B．聚丙烯的链节为：[image: @@@d98eec67-90f2-438c-8ebe-37d73a7fce85]，故B错误；
C．聚丙烯的单体为丙烯，通过石油的裂解可以得到短链的气体不饱和烯烃，如乙烯和丙烯等，故C正确；
D．聚丙烯中不含碳碳双键不能与溴单质发生加成反应，故D错误；
故选：C。
2．B
【详解】A．聚丙烯结构中无碳碳双键，不能使酸性高锰酸钾溶液褪色，A错误；
B．某些物质作为单体，在一定条件下可以通过成聚合反应与缩合聚合反应形成高分子化合物，B正确；
C．聚乙烯属于混合物，无固定的熔点，C错误；
D．通常情况下，有机高分子化合物的结构并不复杂，它们由简单的重复结构单元连接而成，D错误；
综上所述答案为B。
3．D
【详解】A． 保护层——聚四氟乙烯是四氟乙烯发生加聚反应的产物，是人工合成的高分子材料，A不符合；    
B． 保暖层——羊毛的主要成分是蛋白质，是天然高分子材料，B不符合；
C． 液冷服——聚氯乙烯是氯乙烯发生加聚反应的产物，是人工合成的高分子材料，C不符合；    
D． 躯干部位——玻璃纤维，主要成分为二氧化硅，属于无机物，不属于高分子材料，D符合；
选D。
4．B
【详解】A．聚乙烯为合成高分子化合物，故A属于高分子化合物；
B．油脂的相对分子质量较小，相对分子质量在10000以下，故B不属于高分子化合物；
C．纤维素为多糖，相对分子质量在10000以上，属于天然高分子化合物，故C属于高分子化合物；
D．蛋白质，相对分子质量在10000以上，属于天然高分子化合物，故D属于高分子化合物；
答案选B。
5．C
【详解】A． 有机高分子的相对分子质量在一万以上，故油脂不是高分子，故A错误；
B． 由A分析可知，味精(谷氨酸钠)不是高分子，故B错误；
C． 由A分析可知，蛋白质是高分子，故C正确；
D． 由A分析可知，葡萄糖不是高分子，故D错误；
故选C。
6．B
【详解】A．以石油、天然气和煤等为原料可以制成有机小分子单体，再经聚合反应可制得合成纤维，A正确；
B．聚丙烯的结构式为[image: @@@6d115fcb-50b3-481f-880f-de2aff9e106e]，故聚丙烯分子中不含碳碳双键，B错误；
C．橡胶硫化过程中，使线型的高分子链之间通过硫原子产生交联，形成网状结构，其中发生了复杂的物理变化和化学变化，C正确；
D．塑料、合成纤维、合成橡胶、黏合剂、涂料等都属于常见的合成有机高分子材料，棉花、羊毛、天然橡胶属于天然有机高分子材料，D正确；
故选B。
7．D
【详解】A．聚丙烯由丙烯(CH2=CHCH3)通过加聚反应制得，结构简式为[image: @@@fdb8f6a9ae5c48299799981958744a07]，A错误；
B．聚丙烯由丙烯(CH2=CHCH3)通过加聚反应制得，B错误；
C．聚丙烯结构中化学键为单键，不与溴水反应、不能使溴水因反应褪色，C错误；
D．聚丙烯结构中化学键为单键，不易被氧化、不能水解，因此聚丙烯在自然环境中不容易降解，D正确；
答案选D。
8．50000

【详解】异丁烯的分子式为C4H8，其相对分子质量为56，已知成品聚异丁烯平均相对分子质量为2.8×106，则平均聚合度为=50000。


9．     [image: @@@f2c503da-fdd8-4999-a964-7f9b69858cb1]     CH2=CH－CN     619     CH≡CH+HCNCH2=CH－CN     加成反应     nCH2=CH－CN[image: @@@be3f39fa-38e9-418a-b5c6-9b7a150d8a43]     加聚反应
【详解】(1)腈纶又名“人造羊毛”，其结构简式为[image: @@@819b0ea8-7d05-4b8e-a50f-78bbcb90931d]，高分子结构中重复的结构单元为链节，所以“人造羊毛”的链节为[image: @@@78785450-8871-4870-ad83-d2c7ace282a4]，该有机高分子是通过加聚反应形成的，因此形成高分子的单体为CH2=CH－CN；
(2)根据腈纶又名“人造羊毛”，其结构简式为[image: @@@092a0a90-cc3b-4ae2-b8e8-080ab00f3956]，分子式为(C3H3N)n，实验测得“人造羊毛”的相对分子质量(平均值)为32800，即53n=32800，则该高聚物的聚合度n近似为619；
(3)根据流程分析，乙炔与HCN发生加成反应生成CH2=CH—CN，该有机物在催化剂作用下发生加聚反应生成[image: @@@f413ae5d-e1db-43ae-a973-17fc03158423]；

结合以上分析可知，①为加成反应，反应的方程式为：CH≡CH+HCNCH2=CH－CN；

结合以上分析可知，②为加聚反应，反应的方程式为：nCH2=CH－CN[image: @@@0e627ebb-eb1e-4d68-9674-96023e0bcbc1]。
答案第1页，共2页
答案第1页，共2页
学科网（北京）股份有限公司
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